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Таблицы применения химических средств фирмы “MOELLER” (Германия)

                   МРАМОР - ИЗВЕСТНЯК

ШАГ 1
Очистка

ШАГ 2
Защита

ШАГ 3
Уход

ШАГ 4
Подготовка к

новому
покрытию

Эта таблица носит только
рекомендательный характер. Для
уточнения деталей обращайтесь к
нашей технической информации.

Все средства требуют
предварительного тестирoвания на
образцах обрабатываемого камня.

Просим внимательно изучить
инструкции по пользованию

средствами

Предвари-
тельная

обработка

Интенсивная
общая

очистка

Импре-
гнирова-

ние

Запол-
нение

пор

Пол
(Напольное
покрытие)

Стена
(Настенное
покрытие)

Мебель,
предметы

обстановки
Удаление

пятен

Удаление
остатков
средств
по уходу

тонко шлифованный,
полированный S49 R55

S32W

S34

S44
-

P19

P24

R55

P19

P24

P1

P21

см.
таблицу
приме-
нения

чистящих
средств

R55

R54

колотый,
обработанный

пескоструйным аппаратом,
бучардированный,

грубо шлифованный

S45

S49

R55

R69

S32W

 S34

 S44

S35

S37

P23

P24

R55

P23

P24

P1

P21

см.
таблицу
приме-
нения

чистящих
средств

R55

R54

Кухонные рабочие
поверхности, столешницы - R55

S32W

S34

 S44
-

- - P1

см.
таблицу
приме-
нения

чистящих
средств

R55

R54

Антик
S45

S49

R55

R69 -

P25A

P25B

P24

P25B

P24

P25B P21

см.
таблицу
приме-
нения

чистящих
средств

R55

R54

R61

ГРАНИТ - ГНЕЙС - КВАРЦИТ

ШАГ 1
Очистка

ШАГ 2
Защита

ШАГ 3
Уход

ШАГ 4
Подготовка к

новому покрытию

Эта таблица носит только
рекомендательный характер. Для
уточнения деталей обращайтесь к
нашей технической информации.

Все средства требуют
предварительного тестирoвания на
образцах обрабатываемого камня.

Просим внимательно изучить
инструкции по пользованию

средствами

Предвари-
тельная

обработка
Интенсивная

общая
очистка

Импре-
гнирова-

ние

Запол-
нение

пор

Пол
(Напольное
покрытие)

Стена
(Настенное
покрытие)

Мебель,
предметы

обстановки
Удаление

пятен

Удаление
остатков

средств по
уходу

тонко шлифованный,
полированный S49

R55

R69

S32W

S34

S44

-

P19

P24

R55

P19

P24

P1

P21

см. таблицу
применения

чистящих
средств

R55

R54

бучардированный,
грубо шлифованный,

подвергнутый огневой
обработке, колотый

S45

S49

R55

R75

S32W

S34

S44

S35

S37

P23

P24

R55

P23

P24

P1

P21

см. таблицу
применения

чистящих
средств

R55

R54

Кухонные рабочие
поверхности,
столешницы

- R55

S32W

 S34

S44

- - - P1

см. таблицу
применения

чистящих
средств

R55

R54

Антик
S45

S49

R55

R69
-

P25A

P25B

P24

P25B

P24

P25B P21

см. таблицу
применения

чистящих
средств

R55

R54

R61
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Таблицы применения химических средств фирмы “MOELLER” (Германия)

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА КОТТО – КЛИНКЕР - КИРПИЧ

ШАГ 1
Очистка

ШАГ 2
Защита

ШАГ 3
Уход

ШАГ 4
Подготовка к

новому
покрытию

Эта таблица носит только
рекомендательный характер. Для
уточнения деталей обращайтесь к
нашей технической информации.

Все средства требуют
предварительного тестирoвания на
образцах обрабатываемого камня.

Просим внимательно изучить
инструкции по пользованию

средствами

Предвари-
тельная

обработка

Интенсивная
общая

очистка

Импре-
гнирова-

ние

Запол-
нение

пор

Пол
(Напольное
покрытие)

Стена
(Настенное
покрытие)

Мебель,
предметы

обстановки
Удале-

ние пятен

Удаление
остатков
средств
по уходу

Необработанная
керамическая плитка котто

S45

S49

R57

R65 S32W
P28N

 P28B

P24

P26

R57

P24

P26 P21

см.
таблицу
приме-
нения

чистящих
средств

R57

R54

Глазурованная
керамическая плитка

котто
- R57

R59
-

-

P24 P24 P24

см.
таблицу
приме-
нения

чистящих
средств

R57

Клинкер

Кирпич

S45

S49

R57

R65

S32

 S34

P28N

P30

P28B

P24

P26

R57

P24

P26 P21

см.
таблицу
приме-
нения

чистящих
средств

R57

R54

ПЕСЧАНИК - СЛАНЕЦ – КВАРЦИТОВЫЙ СЛАНЕЦ

ШАГ 1
Очистка

ШАГ 2
Защита

ШАГ 3
Уход

ШАГ 4
Подготовка к

новому покрытию

Эта таблица носит только
рекомендательный характер. Для
уточнения деталей обращайтесь к
нашей технической информации.

Все средства требуют
предварительного тестирoвания
на образцах обрабатываемого

камня.
Просим внимательно изучить
инструкции по пользованию

средствами

Предвари-
тельная
обработка

Интенсивная
общая

очистка

Импре-
гнирова-

ние
Заполнение

пор
Пол

(Напольное
покрытие)

Стена
(Настенное
покрытие)

Мебель,
предметы

обстановки
Удаление

пятен

Удаление
остатков

средств по
уходу

Глинистый сланец
Цветной сланец

S45

S49

R55

R69

S32W

 S34

S44

S35

S37 (только
для грубых

поверхностей)

P23

P24

R55

P23

P24 P1

см.
таблицу

применения
чистящих
средств

R55

R54

Кварцитовый сланец
S45

S49

R55

R69

S32W

S34

 S44

S35

S37 (только
для грубых

поверхностей)

P23

P24

R55

P23

P24 P1

см.
таблицу

применения
чистящих
средств

R55

R54

Горючий сланец

-

R55

-

P7
P7

P24

P7

P24 P21

см.
таблицу

применения
чистящих
средств

R55

R54

Песчаник

с кварцевой связкой

S45

S49
R55

R69

S32W

 S34

 S44

S35

S37 (только
для грубых

поверхностей)

P23

P24

R55

P23

P24 P24
см.

таблицу
применения

чистящих
средств

R55

R54

Песчаник

с кальциевой связкой

S45

S49

R55

R69 (только
сильно

разбавленное)

S32W

S34

 S44

S35

S37 (только
для грубых

поверхностей)

P23

P24

R55

P23

P24 P24
см. таблицу
применения

чистящих
средств

R55

R54
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Таблицы применения химических средств фирмы “MOELLER” (Германия)

Керамогранит – Керамическая плитка

ШАГ 1
Очистка

ШАГ 2
Защита

ШАГ 3
Уход

ШАГ 4
Подготовка к

новому
покрытию

Эта таблица носит только
рекомендательный

характер. Для уточнения
деталей обращайтесь к

нашей технической
информации.

Все средства требуют
предварительного

тестирoвания на образцах
обрабатываемого камня.

Просим внимательно
изучить инструкции по

пользованию средствами.

Предвари-
тельная
обработка

Интенсивная
общая

очистка
Импре-

гнирование Заполнение
пор

Пол
(Напольное
покрытие)

Стена
(Настенное
покрытие)

Мебель,
предметы

обстановки
Удаление

пятен
Удаление
остатков
средств
по уходу

Полированные,
шлифованные,

текстурированные
-

R61

R63 S43 -
P15

R57 P15 P1

см. таблицу
применения

чистящих
средств

R57

R54

Глазурованные
керамические

изделия
-

R61

R63 - -
P11

R57 P11 P5

см. таблицу
применения

чистящих
средств

R57

R54

Неглазурованная
плитка S45

R57

R63

S32W

S34 -

P24

P26

R57

P24

P26 P24
см. таблицу
применения

чистящих
средств

R57

R54

Глазурованнaя
плитка -

R57

R59 - -
P11

R57 P11 P5

см. таблицу
применения

чистящих
средств

R57

R54

КВАРЦ
КОМПОЗИЦИОННЫЙ

ШАГ 1
Очистка

ШАГ 2
Защита

ШАГ 3
Уход

ШАГ 4
Подготовка к

новому покрытию

Эта таблица носит только
рекомендательный характер.

Для уточнения деталей
обращайтесь к нашей

технической информации.
Все средства требуют

предварительного
тестирoвания на образцах
обрабатываемого камня.

Просим внимательно изучить
инструкции по пользованию

средствами

Предвари-
тельная

обработка

Интенсивная
общая

очистка
Импре-

гнирование
Запол-
нение

пор

Пол
(Напольное
покрытие)

Стена
(Настенное
покрытие)

Мебель,
предметы

обстановки
Удаление

пятен

Удаление
остатков

средств по
уходу

Тонко шлифованный,
полированный

- R85
S46W

S46 -

P11

R85
P11 P5

см. таблицу
применения

чистящих
средств

R85

R54

Грубо шлифованный,
бучардированный

- R85
S46W

S46 -

P11

R85
P11 P5

см. таблицу
применения

чистящих
средств

R85

R54


